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合成纤维的伸长度大 ; 抱合力差
,

制成网片后结节容易滑动
。

若不经过定型处理
,

势必导致网具变

形
,

影响捕捞效果
。

绝大部份国营渔业公司和绳网厂在网片编织后
,

均采用热定型
,

以加强结节牢度
。

但

群众渔业由于设备条件差和其特殊的编织方法
,

目前还只是使用拉伸定型而不进行热处理
。

广东国营渔

业公司 也是如此
。

但拉伸定型的拉力应取多少 ? 拉伸停留时间以多少为佳 ? 均无统一标准
。

本文的 目的
,

是想通过实际测试和用纤维的特性
,

来讨论拉伸定型的最佳拉伸停留时间
。

材 料 与 方 法

材料采用目前渔业公司常用的聚乙烯 ( P E )中的乙纶 3 x s ; ; 3 减 20 网线
。

测试 O 器 : X L L 系列拉

力试验 O ; Y G 02 6 型强力O ;秒表
。

以下为所采用的试验方态

一
、

拉力的确定

编织宽度为1
。

6 目长度为 4 目的网片
,

在拉力机上
,

用不同拉力系数的拉力(网片宽度 x 网线断裂强

度 x 拉力系数)拉伸
。

待其网线的内应力减少至近于稳定 (约 5一 6 分 )后
,

卸下网汽 测定该网片的结节

滑移阻力和结节强度
、

以它们的大小来确定最佳的拉力系数
。

并以拉力系数来确定拉力
。

结节滑移阻力

的测法
,

是根据文献〔3〕
,

网线测试法稍加改进而成
:

是表示结节牢固度的较好指标
。

结节强度
:

是于同

一样品 中
,

其上夹具所拉的那条网线
,

于弯曲处汀一单结后
,

测定其强度
.

二
、

拉伸停留时间的确定

在选定拉力后
,

即用该拉力在拉力机上拉伸网片
,

停机
。

把网片在拉伸变形恒定的条件下
,

固定在

拉力机上
。

测其不同时间内的结节滑移阻力和结节强度
。

以选其最佳的拉伸停留时间
。

三
、

拉伸速度

250 毫米 ,分
。
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四
、

拉力机夹具 (上
、

下夹具图从略 )间距

200毫米
。

玉
,

实验室温湿度

测试数据时
,

每组数据均在同一温湿度下完成
。

结 果

一
、

拉力系数

我们为了筛选理想的拉 力系数
,

测试了在各种不同拉力系数 (川下的结节滑移阻力 (用
。

结果如下
:

表 1 乙纶石、 15 在不同拉力系数下的结节滑移阻力
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图 1 乙纶3 、 1 5在不同拉力系数

下的结节滑移阻力曲线
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图 2 乙纶 3 x Z。在不同拉力系数

下的结节滑移阻力曲线
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表 2乙纶 3、 2 0在不同拉力系数下的结节滑移阻力
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故乙纶 3 “ 20 的较佳拉力系数为 4 0男
。

增加拉力系数后 其结节强度会不会受到损害 ? 为此
,

于同一样品中
,

测试其结节强度 ( p )
。

结果如

下
:

表 弓 乙纶弓x 15在不同拉力系数下的结节强度
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图 4 乙纶 3 X Z o在不间拉力
系数下的结节强度曲线
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所以乙纶 3 只 即 网片在拉力系数 3 5寒时其结节强度为最高
。
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表4 乙纶弓` 2 0在不同拉力系数下的结节强度
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实测结果如下
:

表 5 乙纶 3 ` 巧在不同拉伸停留时间下的结节汾移阻力
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图 6 乙纶 3
x 20在不同拉仲停留

时间下的结节滑移阻力曲线

r i g 6 C飞11军 e 武 七b e 珑 b t i印
l

r

姚 w
een

色ha
0 1盖P P加 9 er s i喇勿习哪 o f k , 。 ,七挑 n (j t he

移 ir ou 日 Pu i n g t i伽 fo r Y i l
、 , , :

3 袱 20

表 台 乙纶 3 ,
2 0在不同拉伸时间下的结节滑移阻力
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所以乙纶 3
x

D Z 网片的拉伸停留时间以5 2 分钟为佳
。

拉伸停留时间的长短
,

会不会影响网片的结节强度
,

测试结果如下
:

表 了 乙纶3 x 15在不同拉伸停留时间下的结节强度
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图 8 乙纶 3 ` 2 0在不同拉伸

停留时间下的结节强度
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所以乙纶 3 丫 16 网片在拉伸停留 2个小时后
,

其结节强度最高

表 8 乙纶 3 、 2 0在不同拉伸时间下的结节强度
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所以乙纶 3 x 20 网片在拉伸停留加 分钟时其结节强度最高
。

以上所说的乙纶 3 、 1 6 ,

乙给 3 、 20 网片的最佳拉伸停留时间
,

是指宽度为 1
.

5 目长度为 1 目的网

片
。

但若网片长度增加了
.

拉力不变
,

则拉伸停留时间有没有变化呢? 测试结果如下
:
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表 9 乙纶石、 2 0在不同拉伸时间下的结节滑移阻力
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,

其最佳的拉伸停留时间为 30 分钟
。

乙纶的回潮率小于 。
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0 1万
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所以在实验室测试时
,

湿度对样品的侧试数据影响不大
.

但温度对拉伸

停留时间有没有影响呢? 为此
,

测试了不同温度下的拉伸停留时间 与结节滑移阻力的关系
,

结果如下
:

表 10 乙纶 3 只 巧在不同温度下的拉伸停留时间 ( t) 与结节滑移阻力
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移移 盆盆 2 9 ℃℃ 24
,

888 盯
甲

666 2 8
.

999 即
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333 2 9 筋筋 2日 777 四
,
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22
中

C 君二 1
·

留 87 尹二 3 1
、

26 公斤 丑 = 0
.

9 4

2 6
o

C 亡二 1
,

9 37 6 月二 2 9
.

82 公斤 五 二 0
,

9 3

2 9
.

C 才二 2
.

11 月二 29
.

9 公斤 几 二 O
`

9 8

以上最佳拉伸停留时间
,

均为二小时
。

一
、

网片拉伸定型
:

其拉力不宜过大
。

过大列对网片结节强度有抓
。

因为在拉力刚开始增加时
,

纤
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图 1。 乙纶 3 ” 1 5在不同温度下的拉仲停留时间与结节滑移阻力的曲线

r i g 1 0 C-uyr
已 o f t l论 r o h t io n b e t w

~
t晚 司i p Pi n g er 滋引召 u留 o f k n o t a

dn 七he
v a九 o u习

P让 111几 g 七如力 e u n d c r t he 的 d针i o u o f d i f f c加吐 七e m p aer 恤
r e

f or y 玉l un 3 减 场

小 结

维中非结晶区的大分子取向度提高
,

结晶区的大分子排列方向也开始顺向纤维轴
,

故网线的强度增加
。

但当拉力继续增加时
,

大分子在结晶区被抽拨越来越多
,

大分子之 间的横向联系受到破坏
,

故网线强度

下降
。

所以乙纶 3
“

1 5的结节强度最高值是在拉力系数 25 粥时
,

乙纶 3 、 20 是在拉力系数3 5另时
。

拉力

过大
,

对结节滑移阻力也无补
,

根据实测
,

乙纶 3
K 1 5网片的结节滑移阻力以 3 0形的拉力系数为最大而 乙

啥 , 义 全O则以 切多为佳
。

二
、

拉伸停留时间
:

一般总认为网片拉伸停留时间越长
,

结节也越牢固
,

所以
,

好多单位
,

经常把网

片拉伸十多小时以上
。

其实
,

拉伸时间不能过长
,

因为纤维在拉伸变形恒定的条件下
,

相邻的大分子相互

滑移错位
,

各个大分子本身逐渐 自动皱曲
,

而呈松弛现象
。

故拉伸时间虽然延长
,

结节滑移阻力反而下

降
。

根据实测
,

宽度为1
.

5目长度为 4 口的乙纶 3 、 1 5网片的最佳拉伸停留时问为2个小时
。

而乙纶3
x

Zo

的拉伸停留时间只需 25分钟
。

延长拉仲时问
,

网线在拉伸力长时间的作用下
,

外力不断对材料作功
,

进行缓慢的破坏故网 线 的

结节强度受到损害
。

乙纶 3 、 16 网片在拉伸 2 个小时
,

乙纶 3 x
2 0 网片拉伸 2。 分钟后强度都明显下降

。

三
、

根据实测
,

在拉力不变的情况下
,

网片长度增加
,

则拉伸停留时间也相应增加
。

如乙纶 3 x 20 宽

度为 1
.

5 目长度为 4 日的网片
,

其拉伸停留时问是 2 5分钟
。

若 网片长度为 5 目宽度为1
.

5只
,

则其拉伸停

留时间为 3 0分钟
。

就是说
,

网片
一

长度增加一 门
,

拉伸停留时间增加 6 分钟
。

四
、

温度高低
,

对拉伸停留时间没有什么影响
口

这次实测了宽为 1
.

5 日长为连目的 乙纶 3
x 1 5 网片

在 2 2℃
,

2扩C
,

2少 C各种温度下的拉伸停留时间
,

其最佳值均为 2 个小时
.
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